
SILVERSTAR E-Linie
 Das 3-fach-Isolierglas für effiziente Wärmedämmung
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Typ g-Werte Ug-Werte mit Gasfüllung (90 %) Basisschutz  
für Vögel

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

SILVER-
STAR E2

62 % 
(66 % 1)

10 mm 12 mm 14 mm 12 mm Nein

SILVER-
STAR E4

47 % 
(49 % 1)

10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 12 mm Nein

SILVER-
STAR E5

53 % 
(55 %1)

10 mm 12 mm 14 mm 12 mm Ja

Die SILVERSTAR E-Linie erfüllt den Wunsch nach einem Mehr-
scheiben-Wärmedämmisolierglas mit flexibel gestaltbaren Ug- 
und g-Werten. Durch das  innovative Schichtsystem bieten wir 
ein bedürfnisoptimiertes Wärmedämmisolierglas, welches die 
spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens erfüllt.
Die  3-fach-Isoliergläser  der  SILVERSTAR  E-Linie  sorgen  für 
höchste thermische Isolierung und ermöglichen zudem eine op-
timale passive Sonnenenergienutzung. Neben den funktio nellen 
Aspekten genügen die Gläser auch höchsten ästhetischen An-
sprüchen.  Sie  eröffnen  zahlreiche  kreative  Möglichkeiten  und 
erlauben  ein  feines  Spiel  mit  dem  Gestaltungselement  Licht. 
Die hohe Lichtdurchlässigkeit belebt den Raum und wirkt sich 
positiv auf das Wohlbefinden aus. 
Das Typenprogramm der SILVERSTAR E-Linie wurde hinsicht-
lich  Anwendungspraxis  und  Funktionalität  weiter  optimiert: 
So  umfasst  die  Produktlinie  neben  den  bewährten  Typen  E2 
und E4 mit dem neuen Typ E5 auch leistungsstarke Wärme-
dämmisoliergläser, welche einen integrierten Schutz für Vö-
gel vor Kollisionen bieten. 
Die SILVERSTAR E-Linie vereint all diese Vorteile und ist idea-
ler Bestandteil innovativen Bauens.

Das Isolierglas für alle Ansprüche 
 der modernen Architektur

1 Isolierglasaufbau mit optimiertem g-Wert.

 Ug-Werte in Abhängigkeit von Beschichtung, Scheibenzwischenraum und Edelgasfüllung.
 Isolierglas mit kleinen Scheibenzwischenräumen (besonders geringe Elementdicken dank speziellen Edelgasfüllungen).

Die Leistungsspektren der SILVERSTAR E-Linie 

Die Eigenschaften im Überblick 

  3-fach-Isolierglas
  Effiziente Wärmedämmung
  Effiziente Sonnenenergienutzung
  Integrierter Basisschutz für Vögel (Typ E5)
  Hohe Lichttransmission
  Brillante Optik, höchste Farbneutralität
  Warme Kante dank Randverbundsystem ACSplus
  Flexibilität bezüglich Gesamtenergiedurchlassgrad 

(g-Wert) und Wärmedurchgangskoeffizient (Ug-Wert)

Anwendung

Die SILVERSTAR E-Linie ist der bewährte Standard für Isolier-
gläser  im  gesamten  Wohnungsbau,  für  Neubauten  sowie  für 
Renovationen. Ideal kann die SILVERSTAR E-Linie bei Miner-
gie®- oder Passivhäusern, beim energieeffizienten Bauen und 
für  Sanierungen  verwendet  werden,  der  Typ  E5  zusätzlich 
überall  dort,  wo  die  Aussenspiegelung  der  Verglasung  eine 
Gefahr  für wild  lebende Vögel darstellt. Je nach Einsatz des 
Wärmeschutzglases  kann  die  SILVERSTAR  E-Linie  mit  wei-
teren Zusatzfunktionen für Schallschutz, Sicherheit und Son-
nenschutz kombiniert werden.
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Optimierungsmöglichkeiten 

Das Isolierglas kann leistungs- oder kostenoptimiert zusam-
mengestellt werden:

Typ leistungsoptimiert kostenoptimiert

g-Wert Ug-Wert g-Wert Ug-Wert

E2 66 % 0,6 W/m2 K 62 % 0,7 W/m2 K

E4 49 % 0,4 W/m2 K 47 % 0,5 W/m2 K

E5 55 % 0,5 W/m2 K 53 % 0,6 W/m2 K

Die Vorteile der SILVERSTAR E-Linie

Die  Isoliergläser der SILVERSTAR E-Linie erfüllen alle wirt-
schaftlichen  und  ökologischen  Ansprüche,  welche  an  ein 
energieeffizientes  Bauelement  für  Minergiebauten  und  Pas-
sivhäuser  gestellt  werden.  Das  3-fach-Isolierglas  hilft  die 
die  Energieeffizienz  des  Gebäudes  zu  optimieren,  reduziert 
die  Heizkosten  und  sorgt  für  angenehmes  Wohlbefinden  im 
Rauminnern.

Solare Energiegewinne (g-Wert)

Der  g-Wert  gibt  an,  wie  viel  Energie  von  der  auftreffenden 
Sonneneinstrahlung  (in Prozenten) durch die Verglasung  ins 
Rauminnere  gelangt.  Je  höher  der  g-Wert  liegt,  desto  mehr 
Energie wird über die Verglasung nach innen abgegeben. Die 
SILVERSTAR E-Linie gewährleistet einen maximalen Wärme-
gewinn.

Hohe Wärmedämmung (Ug-Wert)

Der  Ug-Wert  gibt  die  Energiemenge  an,  die  pro  Zeiteinheit 
durch  die  Fläche  von  1 m2  eines  Bauteils  fliesst,  wenn  sich 
die  beidseitig  anliegenden  Lufttemperaturen  um  1 °C  unter-
scheiden. Je  tiefer der Ug-Wert, desto höher  ist die Wärme-
dämmung.  Die  hochwirksame  SILVERSTAR-Wärmedämm-
beschichtung ist die Grundlage für ausgezeichnete Ug-Werte.  
Durch  die  Kombination  von  verschiedenen  Beschichtun-
gen  wird  eine  einzigartige  Flexibilität  bezüglich  der  Ug-  und  
g-Werte erreicht. Damit ergibt  sich eine umfassende Palette 
von verschiedenen Isoliergläsern, die das ganze Wärmedämm-
anwendungsspektrum abdecken.

Integrierter Kollisionsschutz für Vögel (Typ E5)

So gut wie wild lebende Vögel an ihre natürliche Umgebung 
angepasst sind, so schlecht erkennen sie ein von Menschen-
hand  geschaffenes  Hindernis  aus  Glas.  Um  das  Kollisions-
risiko  zu  senken,  hat  Glas  Trösch  mit  Unterstützung  der 
Schweizerischen Vogelwarte vogelschlaghemmende Glaslö-
sungen entwickelt. Isoliergläser der Typenklasse E5 verfügen 
durch die minimierte Aussenreflexion über einen integrierten 
Basisschutz für Vögel und leisten damit einen wertvollen Bei-
trag zum Vogelschutz in der heutigen Architektur. 
Da  unterschiedliche  Phänomene  zu  Kollisionen  führen  kön-
nen, sind spezielle Anwendungsfälle wie beispielsweise Eck-
verglasungen mit unseren Fachleuten abzuklären. Glas Trösch 
bietet  mit  der  Produktlinie  SILVERSTAR  BIRDprotect  weitere 
vogelschlaghemmende Glaslösungen für  jeden Anwendungs-
bereich.

Hoher Licht- 
durchlassgrad 

Wärmereflexion

Solare Energie-
gewinne

Wärmedämm- 
beschichtung

Basisschutz für 
Vögel (E5)
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Übersicht SILVERSTAR E-Linie
 Standardkombinationen mit 3 × 4 mm Floatglas und Spezialglas | Stand 2013

Ty
p

E
le

m
en

td
ic

ke
 (m

m
)

W
är

m
ed

ur
ch

ga
ng

sk
oe

ff
iz

ie
nt

 U
g  

E
N

 6
73

 (W
/m

2 
K

). 
G

as
fü

ll
gr

ad
 9

0 
%

     
   

G
es

am
te

ne
rg

ie
du

rc
hl

as
sg

ra
d 

 
E

N
 4

10
 (%

)

G
la

s 
1 

au
ss

en
 (m

m
)

S
ch

ei
be

nz
w

is
ch

en
ra

um
 S

ZR
 1

 (m
m

)

G
la

s 
2 

(m
m

)

S
ch

ei
be

nz
w

is
ch

en
ra

um
 S

ZR
 2

 (m
m

)

G
la

s 
3 

(m
m

)

Fa
lz

br
ei

te
 m

in
d.

 (m
m

)

G
ew

ic
ht

 (k
g/

m
2 )

M
ax

. F
lä

ch
e 

(m
2 )

 1

M
ax

. l
an

ge
 K

an
te

 (c
m

) 1

M
ax

. k
ur

ze
 K

an
te

 (c
m

) 1

L
ic

ht
tr

an
sm

is
si

on
sg

ra
d 

(%
)

L
ic

ht
re

fl
ex

io
ns

gr
ad

 a
us

se
n 

(%
)

W
är

m
ea

bs
tr

ah
lu

ng
 n

ac
h 

in
ne

n 
(%

)

S
ch

al
ld

äm
m

w
er

t R
w

 (d
B

)

SILVERSTAR 
E2

g-Wert 62 %

E2-1 32 0,9 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E2-2 32 0,8 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E2-3 32 0,7 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E2-4 36 0,8 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-5 36 0,7 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-6 36 0,6 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-7 40 0,7 62 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-8 44 0,6 62 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 73 18 8 33

SILVERSTAR 
E2

g-Wert 66 %

E2-9 32 0,9 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 19 7 32

E2-10 32 0,8 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 19 7 32

E2-11 32 0,7 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 19 7 32

E2-12 36 0,8 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 19 7 33

E2-13 36 0,7 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 19 7 33

E2-14 36 0,6 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 19 7 33

E2-15 40 0,7 66 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 75 19 7 33

E2-16 44 0,6 66 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 75 19 7 33

SILVERSTAR 
E4

g-Wert 47 %

E4-1 32 0,8 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E4-2 32 0,7 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E4-3 32 0,5 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E4-4 36 0,7 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-5 36 0,6 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-6 36 0,4 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-7 40 0,6 47 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-8 40 0,5 47 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-9 44 0,5 47 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 70 17 7 33

SILVERSTAR 
E4

g-Wert 49 %

E4-10 32 0,8 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-11 32 0,7 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-12 32 0,5 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-13 36 0,7 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-14 36 0,6 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-15 36 0,4 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17      6 33

E4-16 40 0,6 49 4 12 4 14 4 48 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-17 40 0,5 49 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-18 44 0,5 49 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 71 17 6 33
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SILVERSTAR 
E5

g-Wert 53 %

E5-1 32 0,8 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E5-2 32 0,7 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E5-3 32 0,6 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E5-4 36 0,7 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E5-5 36 0,6 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E5-6 36 0,5 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E5-7 40 0,6 53 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 74 14 8 33

SILVERSTAR 
E5

g-Wert 55 %

E5-10 32 0,8 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-11 32 0,7 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-12 32 0,6 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-13 36 0,7 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-14 36 0,6 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-15 36 0,5 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-16 40 0,6 55 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 75 15 7 33

1  Maximale Produktionsgrössen bei 3 × 4 mm, die Glasdicken sind anwendungsspezifisch zu bestimmen (grössere Abmessungen mit dickeren Gläsern 
möglich).

2  Die Anwendung mit SZR 2 × 16 mm ist formatbezogen abzuklären.
Eine Veränderung der Glasdicken bewirkt auch eine Veränderung der strahlungsphysikalischen Werte.

  Isolierglasaufbauten mit Floatglas.

  Isolierglasaufbauten mit Spezialglas (optimierter g-Wert). 
  Isolierglasaufbauten mit optimiertem Preis-Leistungs-
Verhältnis.

  Isolierglasaufbauten mit optimierten Scheibenzwischen-
räumen (geringere Elementdicken dank speziellen 
Edelgasfüllungen).

  Isolierglasaufbauten mit kleinen Scheibenzwischen-
räumen (besonders geringe Elementdicken dank speziel-
len Edelgasfüllungen).
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Wärmeschutz
Standardkombinationen mit 3 × 4 mm Floatglas, geordnet nach Wärmedurchgangskoeffizient Ug | Stand 2013
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E2-1 32 0,9 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E4-1 32 0,8 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E5-1 32 0,8 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E2-4 36 0,8 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-2 32 0,8 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E5-4 36 0,7 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E4-4 36 0,7 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E2-7 40 0,7 62 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E4-2 32 0,7 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E5-2 32 0,7 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E2-5 36 0,7 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E2-3 32 0,7 62 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 73 18 8 32

E4-7 40 0,6 47 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E5-7 40 0,6 53 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E4-5 36 0,6 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E5-5 36 0,6 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E2-8 44 0,6 62 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E5-3 32 0,6 53 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 14 8 32

E2-6 36 0,6 62 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 73 18 8 33

E4-9 44 0,5 47 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-8 40 0,5 47 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 70 17 7 33

E4-3 32 0,5 47 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 70 17 7 32

E5-6 36 0,5 53 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 14 8 33

E4-6 36 0,4 47 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 70 17 7 33

1  Es handelt sich um maximale Produktionsgrössen bei 3 × 4 mm, die Glasdicken sind anwendungsspezifisch zu bestimmen (grössere Abmessungen 
mit dickeren Gläsern möglich).

2  Die Anwendung mit SZR 2 × 16 mm ist formatbezogen abzuklären. 
3  Ob Einscheibensicherheitsglas erforderlich, ist objektbezogen abzuklären.
Eine Veränderung der Glasdicken bewirkt auch eine Veränderung der strahlungsphysikalischen Werte.

  Isolierglasaufbauten mit optimiertem Preis-Leistungs-
Verhältnis.

  Isolierglasaufbauten mit optimierten Scheibenzwischen-
räumen (geringere Elementdicken dank speziellen 
Edelgasfüllungen).

  Isolierglasaufbauten mit kleinen Scheibenzwischen-
räumen (besonders geringe Elementdicken dank  
speziellen Edelgasfüllungen).
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Passive Sonnenenergienutzung 
mit Spezialglas
 Standardkombinationen mit 3 × 4 mm Spezialglas, geordnet nach Gesamtenergiedurchlassgrad | Stand 2013
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E4-10 32 0,8 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-13 36 0,7 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-16 40 0,6 49 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-18 44 0,5 49 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-11 32 0,7 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-14 36 0,6 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-17 40 0,5 49 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E4-12 32 0,5 49 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 71 17 6 32

E4-15 36 0,4 49 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 71 17 6 33

E5-10 32 0,8 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-13 36 0,7 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-16 40 0,6 55 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-11 32 0,7 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-14 36 0,6 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E5-12 32 0,6 55 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 75 15 7 32

E5-15 36 0,5 55 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 75 15 7 33

E2-9 32 0,9 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 19 7 32

E2-12 36 0,8 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 19 7 33

E2-15 40 0,7 66 4 14 4 14 4 48 30 3,85 275 189 74 19 7 33

E2-10 32 0,8 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 19 7 32

E2-13 36 0,7 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 19 7 33

E2-16 44 0,6 66 4 16 2 4 16 2 4 52 30 3,85 275 189 74 19 7 33

E2-11 32 0,7 66 4 10 4 10 4 40 30 3,85 275 189 74 19 7 32

E2-14 36 0,6 66 4 12 4 12 4 44 30 3,85 275 189 74 19 7 33

  Isolierglasaufbauten mit optimiertem Preis-Leistungs-
Verhältnis.

  Isolierglasaufbauten mit optimierten Scheibenzwischen-
räumen (geringere Elementdicken dank speziellen 
Edelgasfüllungen).

  Isolierglasaufbauten mit kleinen Scheibenzwischen-
räumen (besonders geringe Elementdicken dank  
speziellen Edelgasfüllungen).

1  Es handelt sich um maximale Produktionsgrössen bei 3 × 4 mm, die Glasdicken sind anwendungsspezifisch zu bestimmen (grössere Abmessungen 
mit dickeren Gläsern möglich).

2  Die Anwendung mit SZR 2 × 16 mm ist formatbezogen abzuklären. 
3  Ob Einscheibensicherheitsglas erforderlich, ist objektbezogen abzuklären.
Eine Veränderung der Glasdicken bewirkt auch eine Veränderung der strahlungsphysikalischen Werte.
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Schallschutz und Sicherheit
Die Isoliergläser der SILVERSTAR E-Linie lassen sich in idealer Weise mit weiteren Zusatzfunktionen, z.B. für erhöhte Schall-
schutz- oder Sicherheitsanforderungen, ausrüsten. Die strahlungsphysikalischen Werte können sich dabei leicht verändern.

Linke Seite:  
Raiffeisenbank, Lyss

Linke Seite:  
Plattform beim Prime Tower, Zürich

2  Die Anwendung mit SZR 2 × 16 mm ist formatbezogen abzuklären.
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E4-9 44 0,5 47 4 16 2 4 16 2 4 70 17 7 33 –2 –5

E4-9 Spezialaufbau  
Schallschutz/Sicherheit

55 0,5 45 6 16 2 6 16 2 VSG  
10-2

68 16 11 41 –2 –5

E5-4 36 0,7 53 4 12 4 12 4 74 14 8 33 –2 –6

E5-4 Spezialaufbau 
Schallschutz/Sicherheit

50 0,7 50 VSG 
8-1 P

12 6 12 VSG  
12-1 P

70 14 10 48 –2 –7
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Mit ACSplus (Anti-Condensation System) hat Glas Trösch ein 
einzigartiges  Randverbundsystem  entwickelt.  Die  deutlich 
verbesserte Wärmedämmung im Randbereich (warme Kante) 
verhindert  Kondensaterscheinungen  im  Innenbereich.  Das 
innovative  Verfahren  ist  eine  silikonbasierte  Lösung,  welche 
vollautomatisch appliziert wird.

Neben den herausragenden technischen Qualitäten überzeugt 
der hochwertige Abstandhalter auch ästhetisch durch diskrete 
Farbgebung in Grau, Schwarz oder Weiss.

Randverbundsystem ACSplus  
mit Silikonmatrix

ACSplus Silikonmatrix

Anwendungsbeispiel links mit Aluminiumabstandhalter, rechts mit ACSplus. Holzfenster (Uf = 1,4 W/m2 K) mit  
SILVERSTAR E-Linie, Typ E5-4 (Ug = 0,7 W/m2 K), 3-fach.

–5 °C Aussen-
temperatur

–5 °C Aussen-
temperatur

23 °C Innen-
temperatur

23 °C Innen-
temperatur

Wärmedämm- 
beschichtungen

Wärmedämm- 
beschichtungen

9,9 °C auf dem 
inneren Glas

14,4 °C auf dem 
inneren Glas
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Psi-Werte 

Zur  Berechnung  des  Uw-Wertes  (Dämmwert  des  Fensters 
inkl. Glas), ist der Psi-Wert als linearer Faktor mit zu berück-
sichtigen.  Er  ist  vom  Isolierglasabstandhaltertyp  und  vom 
Fensterrahmentyp  abhängig.  Der  Psi-Wert  wird  ebenfalls 
dadurch beeinflusst, ob es sich um 2-fach- oder 3-fach-Iso-
lierglas handelt. 
Bei der thermischen Berechnung hat der Isolierglas ab stand-
halter  eine  wesentliche  Bedeutung,  besonders  bei  kleinen 
Fenstern mit grossem Rahmenanteil. 

Die Architekten und Planer müssen belegen, dass das Glas-
element den Normen oder den speziellen Anforderungen ent-
spricht  (SIA 380/1, Minergie®, Minergie® P, EnFK, nationales 
Gebäudeprogramm).

Kondensat und Schimmelbefall am inneren Randbereich der Isolierglas-
scheibe wird erfolgreich verhindert. 

Informieren Sie sich über weitere innovative SILVERSTAR-Be-
schichtungen für mehr Wohlbehagen im Rauminnern:

Die intelligente Schicht gegen Aussenbeschlag 
SILVERSTAR FREE VISION T 

Die spezielle Beschichtung SILVERSTAR FREE VISION T ver-
ändert das Abstrahlverhalten der äusseren Scheibe und ver-
unmöglicht so die Bildung von Tauwasser. Die Beschichtung 
ist optimal geeignet für Isoliergläser mit tiefem Ug-Wert und 
verhindert Aussenbeschlag nahezu zu 100 %.

Psi-Werte mit ACSplus in Abhängigkeit vom Rahmenmaterial 
(repräsentative Beispiele). 

Psi-Werte  mit  Aluminiumabstandhalter  in  Abhängigkeit  vom 
Rahmenmaterial (repräsentative Beispiele).

Fensterrahmenmaterial mit  
Randverbundsystem ACSplus

Metall mit 
thermischer 
Trennung

Kunststoff Holz Holz/ 
Metall

2-fach-
Isolierglas

0,041 0,035 0,034 0,037

3-fach-
Isolierglas

0,036 0,033 0,032 0,035

Fensterrahmenmaterial mit  
Aluminiumabstandhalter

Metall mit 
thermischer 
Trennung

Kunststoff Holz Holz/ 
Metall

2-fach-
Isolierglas

0,111 0,077 0,081 0,092

3-fach-
Isolierglas

0,111 0,075 0,086 0,097
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ISOLIERGLAS für Fenster und Fassaden
SICHERHEITSGLAS
Gratisnummer 0800 11 88 51

BERATUNG für Fachplaner und Architekten
Gratisnummer 0800 11 88 81

info@glastroesch.ch 
www.glastroesch.ch


